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ВЛИЕНИЕ ГЕЛЕОБРАЗНЫХ СЛОЕВ НА ВРЕМЯ ПОВТОРНОГО 

ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Экспериментально определено время повторного воспламенения образцов древесины, 

обработанных водой и гелеобразующими составами СаСl2+Na2O2,7SiO2 и МgСl2+Na2O2,7SiO2 
разной толщины. Установлено влияние гелеобразующей системы и толщины огшнезещитного слоя 
на время повторного воспламенения древесины. 

 

Выводы. Время повторного воспламенения образцов древесины, обработанных 

гелями на порядок превышает время повторного воспламенения образцов древесины, 

обработанных такими же количествами воды. 
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