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стійкістю (277 див2/г), гідравлічною активністю і корозійною стійкісттю (1,3), а так само має 
досить високу міцність на стиск (52 МПа).  

На підставі проведених теоретичних розрахунків і експериментальних досліджень 
встановлено, що однією з умов створення безпечного проживання населення на території з 
підвищеним техногенним навантаженням і ризиком виникнення надзвичайних ситуацій є 
використання всіх композицій складів оптимальної області в захисних в'яжучих матеріалах, що 
застосовувались для створення радіаційного захисту на об'єктах атомної енергетики, контейнерів 
зберігання і заховання радіоактивних відходів, при виконанні заходів інженерного захисту. 
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Для обеспечения пожарной безопасности современных производств необходимы 

данные о показателях пожаровзрывоопасности веществ и материалов, которые определяются в 
соответствии с [1]. Интенсификация промышленных процессов производства в химической 
промышленности привела к использованию легковоспламеняющихся и горючих веществ, для 
которых экспериментально не определены параметры пожарной опасности, например, для 
алкилкетонов и алкилальдегидов. В то же время они находят широкое применение в различных 
технологиях, таких как производство пластмасс, композиционных материалов, лаков и др. Это 
вызвало необходимость использования расчетных методов определения данных величин. 

Для большинства используемых алкилкетонов экспериментально определены 
температуры вспышки, концентрационные пределы распространения пламени и температурные 
зависимости давления насыщенного пара в полулогарифмическом виде. Проведены также 
теоретические расчёты температур вспышки, исходя из значений их температур кипения.  

Нами были рассчитаны температурные пределы распространения пламени (верхний и 
нижний tн(в)) некоторых алкилкетонов исходя из зависимости давления их насыщенного пара от 
температуры и значений концентрационных пределов распространения пламени. Используя 
литературные данные [2], а также полученные расчетные значения, мы провели регрессионный 
анализ с целью установить взаимосвязь температурных пределов распространения пламени 
алкилкетонов с их температурами кипения и молекулярной массой, а также температур 
вспышки в открытом тигле с температурами кипения (см. табл. 1). В результате этого анализа 
для всех указанных параметров были установлены линейные корреляционные зависимости 
вида: 
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tx = a + bx,     (1) 
 

где tx – температура вспышки или нижний и верхний температурный предел распространения 
пламени, °С; x – температура кипения, tкип, °С или молекулярная масса М, г моль-1. 

 
Таблица 1 

Данные регрессионного анализа взаимосвязи параметров пожаровзрывоопасности 
алкилкетонов с их физическими характеристиками 

№ п/п Зависимость Коэффициенты 
корреляции 

Число 
точек 

Значения коэффициентов при 
Р = 0,95 

а b 
1 tвсп = f(М) 0,969 12 -38,24±18,20 0,927±0,154
2 tн = f(tкип) 0,995 13 -59,57±5,47 0,664±0,138
3 tв = f(tкип) 0,957 9 -40,58±6,52 0,769±0,210
4 tн = f(М) 0,997 8 -84,59±7,91 1,030±0,078
5 tв = f(М) 0,997 6 -69,84±12,54 1,265±0,460

 
Для всех зависимостей наблюдается высокий коэффициент линейной корреляции, что 

позволяет использовать их для расчета рассматриваемых параметров для кетонов, даже если 
они не определены экспериментально. Однако в случае зависимости tн(в) от температур кипения 
коэффициент корреляции несколько ниже чем до зависимостей tн(в) от молекулярной массы. В 
тоже время, для зависимостей tн(в) от tкип на общую прямую ложатся все точки для кетонов как 
нормального, так и изостроения, а также для циклогексанона. Для зависимостей же tн(в) и tвсп от 
молекулярной массы точки, соответствующие кетонам изостроения, расположены несколько 
ниже прямых рассчитанных для н-алкилкетонов. В свою очередь для изоалкилкетонов 
наблюдается линейная зависимость tн(в) от М. Отношение угловых коэффициентов прямых для 
изоалкилкетонов и н-алкилкетонов одинаковы и равны 0,855. Это позволяет ввести в уравнение 
(1) для н-алкилкетонов для tн(в) поправочный коэффициент K = 0,855 у параметра b и получить 
уравнение типа: 

 
tн(в) =a + 0,855b⋅М,     (2) 

 
и рассчитывать tн(в) и изоалкилкетонов с высоким коэффициентом корреляции (0,997). Высокий 
коэффициент корреляции для зависимости tн(в) от М для алкилкетонов позволяет рассчитывать 
tн(в) с помощью молекулярной массы даже если данные о температурах кипения отсутствуют. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. ГОСТ 12.1.044-89. «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения». 

2. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в 
2-х книгах / [Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н и др.]; под ред. Баратова А.Н. - М. : 
Химия, - 1990. - 272 с. 

 
УДК 629.7.018.74 
 

ДОПУСКИ НА ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ФОРМ АГРЕГАТОВ 
СВОБОДНОЛЕТАЮЩИХ ДИНАМИЧЕСКИ ПОДОБНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
Джепаров Р.К., НУГЗУ 

НР – Бетина Е.Ю., преподаватель, НУГЗУ 
 

Для летательного аппарата (ЛА) величины отклонений размеров и формы задают в виде 
допусков, в пределах которых и должны выдерживаться геометрические параметры внешних 
поверхностей. Искажения заданной формы, проявляющиеся на внешней поверхности в виде 
волн, выступов, впадин и уступов, приводят к изменению аэродинамических характеристик, 
которые в свою очередь, оказывают влияние на лётные характеристики ЛА. Величины 
допусков на агрегаты натурного ЛА определяют расчётным или экспериментальным путём по 
заранее обусловленным величинам отклонений аэродинамических характеристик. 

Отклонения формы ЛА неизбежно возникают в результате выполнения 
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