
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО 250 

32OAl  или 52OTa .  

 

Таблица 1. Влияние состава раствора на скорость осаждения(VAg), толщину (Ag), качество Аg-осадка 

(на образцах-пробирках) в разных системах химического серебрения 

 

 

№ 

р-ра 

 

Состав 

 

С, 

моль/л 

(мл/л) 

 

AgV , 

 чассммг 2   

 

Ag , 

мкм 

 

Качество 

Ag-осадка на 

Д-образце 

 

1 
 

AgNO3 

NH4OH(25%) 

NaOH   

ИC 

 

0,029 

(75) 

0,375 

0,041 

0,34 0,05 

Светло-серое, 

блестящее, 

сплошное 

 

2 
 

AgNO3 

NH4OH(25%) 

NaOH   

Глюкоза 

 

0,029 

(15) 

0,175 

0,028 

0,32 0,10 

Светло-серое, 

блестящее, 

сплошное 

 

3 
 

AgNO3 

NH4OH(25%) 

NaOH   

KNaC4H4O6*4H2O 

 

0,029 

(12) 

0,125 

0,028 

0,20 0,025 

Светло-серое, 

блестящее, 

сплошное, 

тонкое 
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CHEMICAL SILVERING OF THE POWDERS 32OAl  AND 52OTa  USER FOR 

BACTERICIDAL PROTECTION OF METAL IMPLANTS 

V.D. Kalugin, V.V. Lukynchenko, N.S. Opaleva, O.V. Sidorenko, V.V. Tiutiunic 

Experimentally established the possibility of a significant increase in the bactericidal protection of metallic implants  

(Ti et al.) using the coated of silver-plated chemically dispersed powders 32OAl  or 52OTa . 
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