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1. Сцинтиляційний матеріал на основі йодиду цезію, активований йодидом талію, що містить додаткові 
легуючі домішки, який відрізняється тим, що додатковими легуючими домішками є нітрит і оксид цезію 
при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
йодид талію 0,08-0,16
нітрит цезію 0,0007-0,0028
оксид цезію 0,001-0,0032
йодид цезію решта.
2. Спосіб одержання сцинтиляційного матеріалу на основі йодиду цезію, активованого йодидом талію, що 
включає плавлення суміші вихідних компонентів шляхом введення в розплав йодиду цезію домішки, що 
активує - йодиду талію, та додаткової легуючої домішки з наступною кристалізацією розплаву шляхом 
витягування на затравку з підживленням розплавленою сировиною, який відрізняється тим, що як 
додаткову легуючу домішку вводять нітрат цезію в кількості 0,0005-0,002 мас. % у розплав, який 
перебуває в живильнику, і витримують протягом 12-24 годин. 


